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ZerreiBtest an: ARM aus Gummigranulat - 8 mm stark
Zerreigeschwindigkeit (Messfrequenz 50 Hz) 100 mm/Minute

P> Max. 15,9 daN P> Max. 12,9 daN P Max 17,4 daN

@ 15,4 daN

ZerreiBtest an: BLACK-CAT Silvergrip - 2 mm stark
Zerreilgeschwindigkeit (Messfrequenz 50 Hz) 100 mm/Minute
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P Max. 35,6 dal P> Max. 39,5 daN P Max. 34,7 daN




