~BLACK-CAT”-Panther ist nach DEKRA Anforderungsprofil gestestet und zertifiziert:

Testserie 1: Zerreitkraftmessungen fiir die Automobil-Industrie

Teilauszug der Ergebnisse an verschiedenen RhM als Grafik:

BLACK-CAT Tiger 6 mm W
! 174,3 daN
BLACK-CAT Tiger Imm % 98,3 daN
BLACK-CAT Panther 4,5 mm |—|—|—i 36,1 daN
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Testserie 2: Reibbeiwertmessungen auf Holzboden

Versuche mit 500 kg auf Siebdruckboden

Test-ARM: BLACK-CAT Panther 12 x 20 cm
Gewicht: 500 kg auf Siebdruckboden
ARM-Verlegung langs der Zugrichtung

Ermittelter Mittelwert: p 0,91
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Testserie 3: Reibbeiwertmessungen auf Blechboden

Versuche mit 100 kg auf Riffelblechboden

Test-ARM: BLACK-CAT Panther 12 x 20 em
Gewicht: 100 kg auf Alu-Riffelblechboden
ARM-Verlegung l&ngs der Zugrichtung

Ermittelter Mittelwert: p 0,96
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